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1 - TEST DI RESISTENZA 
ALL’IMPATTO CON I DETRITI 
DEGLI URAGANI
I pannelli singoli hanno superato con 
successo le prove del missile, con velocità 
del vento stimate intorno ai 300 km/h.

2 - TEST DI RESISTENZA AL FUOCO
•	 PCS08 - EI 92 - E 120 - airtight 

isolation (CSI)
•	 PCD15 5+5 - EI 240 - E 240 airtight 

isolation (LAPI)
•	 PCS08 caricato con 13ton/m- 1h - 

ASTM E119 (WFC Lab.)

3 - TEST DI ISOLAMENTO ACUSTICO
Double Panel:
•	 PCD14 - Rw = 50 dB
Single Panel:
•	 PCS08 Traditional plaster and drywall 

finish - Rw = 55 dB
•	 PCS16 Traditional plaster finish - Rw 

= 47 dB
•	 (Source Giordano Rimini Institute – 

CSI Milan)

4 - TEST DI RESISTENZA AL PESO
Un pannello singolo 400x400 cm è 
stato  progressivamente caricato sino al 
raggiungimento del collasso del solaio, 
corrispondente  ad un carico nominale 
uniformemente distribuito pari a 2000 
Kgf/m². Il carico è stato realizzato 
mediante il progressivo riempimento con 
acqua di una vasca avente dimensioni  in 
pianta pari a 300 cm x 300 cm ed altezza 
200 cm.

5- TEST DI RESISTENZA MECCANICA: 
TAGLIO E COMPRESSIONE
Il valore minimo di rottura a carico di 
compressione è stato pari a 70 tonnellate. 
Quindi il pannello singolo è in grado di 
sopportare il carico corrispondente ad un 
fabbricato di sei livelli. Pannello singolo 
con 3 cm shotcrete per parte = 20 MPa = 
3000 PSI.

6 - TEST DI TRASMITTANZA TERMICA
La prova sperimentale di trasmittanza 
termica, tenuto conto della presenza dei 
connettori:
•	 PCS08 Up = 0,58 W/m2K = 0,102 

Btu/hr ft2 °F
•	 PCS16 Up = 0,30 W/m2K = 0,053 

Btu/hr ft2 °F
•	 PCD15_5+5 Up = 0,444 W/m2K = 

0,078 Btu/hr ft2 °F
•	 PCD15_8+8 Up = 0,35 W/m2K = 

0,062 Btu/hr ft2 °F

1 - HURRICANE DEBRIS 
MISSILE IMPACT TEST
The Single Panels successfully passed the 
missile tests with estimated wind speeds 
around 320 km/h - 200 mph.

2 - FIRE RESISTANCE TEST
•	 PCS08 - EI 92 - E 120 - airtight 

isolation (CSI)
•	 PCD15 5+5 - EI 240 - E 240 airtight 

isolation (LAPI)
•	 PCS08 loaded by 13ton/m- 1h - 

ASTM E119 (WFC Lab.)

3-  ACOUSTIC ISOLATION TEST
Double Panel:
•	 PCD14 - Rw = 50 dB
Single Panel:
•	 PCS08 Traditional plaster and drywall 

finish - Rw = 55 dB
•	 PCS16 Traditional plaster finish - Rw 

= 47 dB
•	 (Source Giordano Rimini Institute – 

CSI Milan)

4 - FLOOR PANEL BENDING TEST
A Single Panel 400 cm x 400 cm was 
progressively loaded towards the 
breaking point which corresponds to a 
uniformly distributed nominal load well 
over 2000 kg/m2. The test was done by 
slowly filling a water tank measuring 300 
cm x 300 cm and 200 cm high.

5 - MECHANICAL RESISTANCE TEST: 
COMPRESSION AND SHEAR
The minimum value from the results 
of the testing for breakage under 
compression was 70 tons. This means 
that the Single Panel is able to support 
the loads from a six storey building. 
Single Panel with 3 cm of shotcrete per 
side = 20 MPa = 3000 PSI.

6 - THERMAL TRANSMITTANCE TEST
The results of the laboratory tests carried 
out on the panels were:
•	 PCS08 Up = 0,58 W/m2K = 0,102 

Btu/hr ft2 °F
•	 PCS16 Up = 0,30 W/m2K = 0,053 

Btu/hr ft2 °F
•	 PCD15_5+5 Up = 0,444 W/m2K = 

0,078 Btu/hr ft2 °F
•	 PCD15_8+8 Up = 0,35 W/m2K = 

0,062 Btu/hr ft2 °F

1 - TESTE DE RESISTÊNCIA AO 
IMPACTO DE DETRITOS DE 
FURAÇÕES.
O painel simples passou com sucesso nos 
testes de detritos com velocidades do 
vento estimadas em cerca de 320 km / 
h - 200 mph.

2 - TESTE DE RESISTÊNCIA AO FOGO 
•	 PCS08 - EI 92 - E 120 - airtight 

isolation (CSI)
•	 PCD15 5+5 - EI 240 - E 240 airtight 

isolation (LAPI)
•	 PCS08 carregado com 13ton/m- 1h 

-  ASTM E119 (WFC Lab.)

3 - TESTE DE ISOLAMENTO ACÚSTICO 
Double Panel:
•	 PCD14 - Rw = 50 dB
Single Panel:
•	 PCS08 Traditional plaster and drywall 

finish - Rw = 55 dB
•	 PCS16 Traditional plaster finish - Rw 

= 47 dB
•	 (Source Giordano Rimini Institute – 

CSI Milan)

4 - TESTE DE RESISTÊNCIA A CARGA  
Um único painel simples de 400 cm x 400 
cm foi progressivamente carregado até o 
ponto ruptura, oque corresponde a uma 
carga nominal maior de 2000 kg/m2.
O teste foi feito enchendo ,lentamente, 
um tanque de água de 300 cm x 300 cm 
x 200 cm.

5 - TESTE DE RESISTÊNCIA MECÂNICA: 
COMPRESSÃO E CORTE
O valor mínimo a partir dos resultados 
dos testes para a ruptura sob compressão 
foi de 70 toneladas.
Isto significa que painel simples é capaz 
de suportar as cargas de um edifício de 
seis andares.
Painel simples com 3 cm de concreto 
projetado de cada lado (20 mpa = 3000 
psi)

6 - TESTE DE TRANSMISSÃO TÉRMICA
Os resultados dos testes efetuados nos 
painéis foram:
•	 PCS08 Up = 0,58 W/m2K = 0,102 

Btu/hr ft2 °F
•	 PCS16 Up = 0,30 W/m2K = 0,053 

Btu/hr ft2 °F
•	 PCD15_5+5 Up = 0,444 W/m2K = 

0,078 Btu/hr ft2 °F
•	 PCD15_8+8 Up = 0,35 W/m2K = 

0,062 Btu/hr ft2 °F

NOTE:
EPS: expanded polystyrene
PCS08: Single Panel - 8 cm thickness EPS
PCS16: Single Panel - 16 cm thickness EPS
PCD14 5+5: Double Panel – 5 cm EPS + 14 cm Concrete + 5 cm EPS
PCD15 5+5: Double Panel – 5 cm EPS + 15 cm Concrete + 5 cm EPS
PCD15 8+8: Double Panel – 8 cm EPS + 15 cm Concrete + 8 cm EPS

1 -  AUFPRALL - WIDERSTANDSTESTS 
MIT STURMSCHUTT
Die Einzelplatten haben den 
Raketentest, mit einer geschätzten 
Windgeschwindigkeit von ca. 300 km/h 
erfolgreich bestanden.

2 - FEUERWIDERSTANDSTEST
•	 PCS08 - EI 92 - E 120 - airtight 

isolation (CSI)
•	 PCD15 5+5 - EI 240 - E 240 airtight 

isolation (LAPI)
•	 PCS08 mit 13ton/m- 1h geladen -  

ASTM E119 (WFC Lab.)

3 - TEST AKUSTISCHE ISOLIERUNG
Double Panel:
•	 PCD14 - Rw = 50 dB
Single Panel:
•	 PCS08 Traditional plaster and drywall 

finish - Rw = 55 dB
•	 PCS16 Traditional plaster finish - Rw 

= 47 dB
•	 (Source Giordano Rimini Institute – 

CSI Milan).

4 - GEWICHTSWIDERSTANDTEST
Auf einer Einzelplatte 400 x 400 cm 
wurde ein progressiver Test durchgeführt 
bis der Durchbruch der Decke erreicht 
wurde; dies entspricht einer gleichmässig 
verteilten Nominalbelastung wirkend auf 
einem Teil der Decke von 2000 Kgf/m2. 
Die Belastung erfolgte über das Füllen 
mit Wasser von einer Wanne mit den 
Abmessungen von 300 cm x 300 cm und 
einer Höhe von 200 cm.

5 - MECHANISCHER 
WIEDERSTANDSFÄHIGKEITSTEST: 
DRUCK UND SCHUB
Der kleinste Wert von den Ergebnissen 
des Testes der Schadenstelle war bei 
einem Druckbelastung von 70 Tonnen. 
Das besagt, dass eine einzelne Platte das 
Gewicht von sechs Hochhäusern tragen 
kann. Einzelplatten mit einer Stärke von 
3 cm Spritzbeton pro Seite = 20MPa = 
3000PSI.

6 - THERMISCHER 
ÜBERTRAGUNGSTEST
Die Ergebnisse des thermischen 
Übertragungsversuch unter 
Berücksichtigung der Anwesenheit von 
Verbindungsstäbe:
•	 PCS08 Up = 0,58 W/m2K = 0,102 

Btu/hr ft2 °F
•	 PCS16 Up = 0,30 W/m2K = 0,053 

Btu/hr ft2 °F
•	 PCD15_5+5 Up = 0,444 W/m2K = 

0,078 Btu/hr ft2 °F
•	 PCD15_8+8 Up = 0,35 W/m2K = 

0,062 Btu/hr ft2 °F

1 - ESSAIS DE RESISTANCE A L’IMPACT 
DES DEBRIS PRODUITS PAR LES 
OURAGANS
Les panneaux simples ont passé avec 
succès les essais de missile, avec des vents 
estimés à 300Km/h

2 - ESSAIS DE RESISTANCE AU FEU
•	 PCS08 - EI 92 - E 120 - airtight 

isolation (CSI)
•	 PCD15 5+5 - EI 240 - E 240 airtight 

isolation (LAPI)
•	 PCS08 chargé par 13ton/m- 1h -  

ASTM E119 (WFC Lab.)

3 - ISOLATION ACOUSTIQUE 
Panneau Double:
•	 PCD14 - Rw = 50 dB
Panneau Simple:
•	 PCS08 Enduit traditionnel et plaque 

de plâtre - Rw = 55 dB
•	 PCS16 Enduit traditionnel - Rw = 

47 dB
•	 (Lab Giordano Rimini Institute – CSI 

Milan)

4 - ESSAIS DE RESISTANCE A 
COMPRESSION DU PANNEAU SIMPLE 
PLANCHER
Un panneau simple cm 400x400 a éte 
chargéa jusqu’au collapse. Sous l’action 
d’une charge nominale uniformément 
distribuée de 2000Kg/m². La charge a 
été appliquée à travers le remplissage 
progressif d’un réservoir d’eau de 
dimension en plan cm 300x300 et 
hauteur égale à 200cm.

5 - ESSAIS DE RESISTANCE 
MECANIQHUE: EFFORT TRANCHANT 
ET COMPRESSION
La valeur minimale de charge à rupture 
pour compression registrée est égale 
à 70 ton. Donc on peut dire que le 
panneau simple peut supporter , 
sous déformation contrôlée, un poids 
correspondant à celui d’un bâtiment de 
six étages.  Panneau simple complété 
avec  3 cm de béton projeté pour chaque 
côté=20MPa=3000PSI.

6 - ESSAIS DE ISOLATION THERMIQUE
Les résultats des essais de laboratoire 
sont:
•	 PCS08 Up = 0,58 W/m2K = 0,102 

Btu/hr ft2 °F
•	 PCS16 Up = 0,30 W/m2K = 0,053 

Btu/hr ft2 °F
•	 PCD15_5+5 Up = 0,444 W/m2K = 

0,078 Btu/hr ft2 °F
•	 PCD15_8+8 Up = 0,35 W/m2K = 

0,062 Btu/hr ft2 °F

1 - TEST DE RESISTENCIA AL IMPACTO 
CON MATERIALES PUESTOS EN 
MOVIMIENTO POR LOS HURACANES
Los paneles simples han superado 
con éxito las pruebas de impacto 
con velocidad del viento estimada en 
300Km/h. aprox.

2 - TEST DE RESISTENCIA AL FUEGO
•	 PCS08 - EI 92 - E 120 - airtight 

isolation (CSI)
•	 PCD15 5+5 - EI 240 - E 240 airtight 

isolation (LAPI)
•	 PCS08 cargado  por 13ton/m- 1h - 

ASTM E119 (WFC Lab.)

3 - TEST DE AISLAMIENTO ACÚSTICO
Panel Doble:
•	 PCD14 - Rw = 50 dB
Panel Simple
•	 PCS08 Mortero tradicional con 

placodur - Rw = 55 dB
•	 PCS16 Mortero tradicional - Rw = 

47 dB
•	 (Lab Giordano Rimini Institute – CSI 

Milan)

4 - TEST DE CARGA Y RESISTENCIA 
DE LOSA CON PANEL SIMPLE
Un panel simple de 400x400 cm ha sido 
cargado progresivamente hasta el punto 
de colapso, correspondiente a una carga 
nominal de 2000 Kgf/ m². La carga 
ha sido realizada mediante el llenado 
progresivo con agua, de un tanque de 
300 x 300 cm y 200 cm de altura.

5-TEST DE RESISTENCIA MECÁNICA: 
CORTE Y COMPRESIÓN
El valor mínimo de ruptura por 
compresión ha sido de 70 toneladas. Esto 
significa que el panel simple es capaz 
de soportar en régimen de deformación 
controlada la carga correspondiente a un 
edificio de seis niveles. Panel simple con 
3 cm mortero estructural por cada cara = 
20 MPa = 3000 PSI.

6 - TEST DE TRANSMISIÓN TÉRMICA
La prueba experimental de transmisión 
térmica, teniendo en cuenta la presencia 
de los conectores:
•	 PCS08 Up = 0,58 W/m2K = 0,102 

Btu/hr ft2 °F
•	 PCS16 Up = 0,30 W/m2K = 0,053 

Btu/hr ft2 °F
•	 PCD15_5+5 Up = 0,444 W/m2K = 

0,078 Btu/hr ft2 °F
•	 PCD15_8+8 Up = 0,35 W/m2K = 

0,062 Btu/hr ft2 °F






















